
 

 

Emploi  Taux dôhumidit® 

Charpente traditionnelle et fermettes 15% Ò H% Ò 22% 

Bois de construction (M.O.B.) H% Ò 18% 

Menuiserie extérieure 15% Ò H% Ò 18% 

Charpente lamellée collée H% Ò 13% 

Charpente apparente en intérieur 10% Ò H% Ò 13% 

Menuiserie intérieure et parquet 8% Ò H% Ò 12% 

LE SECHAGE DES BOIS  

POURQUOI SÉCHER LES SCIAGES ? 

CHOISIR UN SYSTÈME DE SÉCHAGE ADAPTÉ AUX BESOINS DE LõENTREPRISE 
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Capacité  d'investissement 
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S®chage ¨ lôair libre 

Séchoir Air Chaud Climatisé 

Séchoir par pompe à chaleur 

Séchoir sous vide 

Préséchoir 

Choix optimal 

CRITERES 

OPTIONS 

SELECTION 

Le bois est hygroscopique, cela signifie quôil est susceptible de 
perdre ou de reprendre de lôhumidit® en fonction des 
caract®ristiques de lôair. 

Ce caractère hygroscopique génère trois contraintes principales :  

Les attaques dôinsectes ou de champignons 

Les d®fauts du bois (retraits, fentes, d®formations é) 

Des difficult®s de transformation et de mise en îuvre des 
produits (usinage, collage, application de finitions, é) 

Le séchage permet de limiter ces phénomènes et confère au bois 
une certaine durabilité.  

Au-delà de ces enjeux techniques , le s®chage du bois permet 
aussi de répondre à :  

Des enjeux économiques : possibilité de se démarquer, 
de développer des produits plus élaborés, de répondre aux 
attentes de la seconde transformation, de valoriser une 
partie des produits connexes avec une chaudière bois ... 

Des enjeux réglementaires : certaines normes ou 
Documents Techniques Unifiés (DTU) indiquent des 
humidit®s limites pour les bois mis en îuvre :   

ī DTU 31.1 : charpente en bois (H% Ò 22%) 

ī DTU 31.2 : maisons ¨ ossature en bois (H% Ò 18%) 

ī EN 14 250 : charpente industrielle (H% Ò 22%) 

ī NF D 61-010 : si¯ge (H% Ò 12%) 

Au cours des quinze dernières années, le 
séchage artificiel a connu de nombreuses 
®volutions technologiques et lô®ventail de 
s®choirs disponibles sur le march® sôest 
élargi.  

Lôacquisition dôun syst¯me de s®chage 
demande au préalable une analyse précise 
des besoins de lôentreprise, qui tienne compte 
de sa production, des attentes de ses clients 
et de ses perspectives de développement ou 
de positionnement sur de futurs marchés.  

Taux 
dôhumidit® 

État du bois  

> 30 % Bois vert ou ressuyé 

< 30 % Bois pré séché 

< 20 % 
Bois protégé contre 
les attaques fongiques 

< 18 % Bois séché 

Une fois la qualit® du produit final d®termin®e, il est plus facile dôidentifier les 
®quipements adapt®s et susceptibles dôassurer le niveau de qualit® de s®chage 
recherché.  

En outre, lôacquisition dôun s®choir doit sôaccompagner dôune formation  sp®cifique sur 
le mat®riel afin dôoptimiser le fonctionnement de lôinstallation.  



 

 

LES DIFFÉRENTS PROCÉDÉS DE SÉCHAGE ARTIFICIEL 

Essences  : r®sineux et feuillus toutes ®paisseurs 

Procédé  : moyenne (< 100 Á C) et haute temp®rature  (> 100ÁC) 

Capacité utile *  : de 5 ¨ 200 m3 

Taux dôhumidit® initiale / finale : tous 

Exploitation  : polyvalence énergétique, large gamme de 
températures, modes de chargement et de chauffage variés 

Investissements  : de 1 500 à 3 000 ϵ/m3 Cpu * 

Fournisseurs  : Cathild, Baschild, M¿lhbock, Incomac, Secea é 

Essences  : surtout feuillus toutes ®paisseurs 

Procédé  : circuit ouvert ou ferm® 

Capacité utile  : de 5 ¨ 100 m3 

Taux dôhumidit® initiale / finale : de vert ¨ 14% environ 

Exploitation  : mono énergie, gamme restreinte de 
temp®ratures, simple ¨ mettre en îuvre  

Investissements  : de 2 000 ¨ 3 500 ú/m3 Cpu * 

Fournisseurs  : Incomac, 3A, MS system é 
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   Séchoir à air chaud climatisé (ACC) 

   Séchoir par déshumidification (pompe à chaleur)  

Les séchoirs par pompe à 
chaleur ou séchoirs par 
d®shumidification, nôexploitent 
quôune seule source dô®nergie : 
lô®lectricit®.  

Ce type de séchoir est équipé 
dôun groupe frigorifique 
comprenant :  

U n e  b a t t e r i e  f r o i d e , 
lô®vaporateur 

Une ba t te r ie  chaude,            
le condenseur 

La pompe à chaleur fournit plus 
dô®nergie quôelle nôen 
consomme.  

On trouve deux procédés pour 
les séchoirs par pompe à 
chaleur :  

ê circuit ferm® : il nôexiste 
aucun ®change dôair avec 
lôext®rieur 

À circuit ouvert : un échange 
dôair est effectu® avec 
lôext®rieur pour faire baisser 
la température  dans le 
séchoir. 

Cet équipement est aussi appelé 
« séchoir traditionnel è. Côest le 
procédé le plus couramment 
utilisé.  

Il permet notamment de travailler 
sur une large plage de 
t e m p é r a t u r e s ,  e n t r e  l a 
température ambiante et 90 °C. 
Lô®vacuation de lôhumidit® du 
s®choir se fait par ®changes dôair 
avec lôext®rieur.  

Lôapport calorifique peut se faire 
directement par un brûleur ou 
indirectement par des batteries 
de chauffe alimentées par de 
lôeau chaude, de la vapeur ou tout 
autre fluide thermique.  

La mise en température de ces 
fluides est alors assurée par une 
chaudière alimentée par des 
connexes de scierie, du gaz ou 
du fioul. 

Les niveaux de températures sont inférieurs à ceux des séchoirs à air chaud climatisé  et présentent des durées de séchage plus 
longues. Ces séchoirs sont mieux adaptés aux feuillus. 

Le séchage du bois se fait par convection . Cette technique repose sur deux principes : apport dô®nergie et ®vacuation 
de lôhumidit®.  

La large gamme des proc®d®s de s®chage permet aujourdôhui dôacqu®rir un s®choir adapt® ¨ ses besoins.  
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Essences  : r®sineux et feuillus surtout fortes ®paisseurs 

3 proc®d®s : vide continu ¨ plaques ou en vapeur 
surchauffée, vide discontinu 

Capacité utile  : de 1,5 ¨ 80 m3 

Taux dôhumidit® initiale / finale : de vert ¨ 8 % environ (sauf 
chêne ï humidité initiale : 30 %) 

Exploitation  : toutes énergies, encombrement limité, mise en 
îuvre et conduite simples 

Investissements  : de 8 000 ¨ 18 000 ú/m3 Cpu * 

Fournisseurs  : Maspell, Mühlbock, Eberl, Kronseder, 
Brunner, IWT 

Essences  : au d®part essentiellement feuillus mais possibilit® 
résineux avec SGCBT 

Capacité utile  : de 300 ¨ 1 600 m3 

Taux dôhumidit® initiale / finale : de vert ¨ 20-30% en 
préséchoir et de vert à 15% en SGCBT 

Exploitation  : gros volumes, fonctionnement continu, 
température de la cellule entre 25 et 42° C, risque biologique 
sur bois infectés, rupture de charge supplémentaire si séchage 
final  

Investissements  : de 700 ¨ 1 500 ú/m3 Cpu * 

Fournisseurs  : Cathild, Baschild, Jorgensen 

LES DIFFÉRENTS PROCÉDÉS DE SÉCHAGE ARTIFICIEL   
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Le préséchage consiste en un 
début de séchage artificiel des 
bois depuis lô®tat vert jusquô¨ une 
humidité finale comprise entre 20 
et 30% (point de saturation des 
fibres).  Selon les besoins du 
client, les bois préséchés 
pourront être  dirigés vers des 
cellules de séchage pour 
atteindre le taux dôhumidit® finale 
désiré. 

C e t t e  t ec h n iq u e  p e rm e t 
dôam®liorer la qualit® des sciages, 
grâce à un séchage doux et 
contrôlé. Ce matériel est 
principalement utilisé pour les 
feuillus durs.  

Un constructeur vient dôadapter 
cette technique pour le séchage 
complet des essences résineuses  
en développant  un séchoir 
« grande capacité et basse 
température ». Les bois sont 
maintenus à une température de 
30 ¨ 40 ÁC pendant 10 ¨ 20 jours 
selon le taux dôhumidit® attendu. 

Un séchoir sous vide est une 
enceinte hermétique  dans 
laquelle on diminue la pression  
grâce à une pompe à vide. Ce 
sont les actions conjuguées de la 
pression et de la température qui 
vont accélérer la circulation de 
lôeau dans les bois et intensifier 
lô®vaporation.  

La principale caractéristique du 
séchage sous vide est sa rapidité. 
Suivant lôessence, lô®paisseur, les 
humidités initiales et finales, on 
estime quôil est 3 ¨ 6 fois plus 
rapide que le séchage à air chaud 
climatisé.  

Cet équipement est bien adapté 
au séchage des grosses sections.  

Cependant, le séchage du chêne 
ne peut se faire  depuis lô®tat vert  
sans risque dôune d®gradation du 
bois. 

Autres technologies émergentes 

Des recherches sont en cours sur 
dôautres technologies comme les 
séchoirs solaires ou les séchoirs 
hautes fréquences. 

( cr®dits photos : G. GandonðOlergie) 

 �» Séchoir solaire  

 Séchoir hautes fréquences �¼ 

Séchoir sous vide continu à plaques  Séchoir sous vide continu en vapeur surchauffée  
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